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                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

 1.60     0.513       90       890      3600        910

                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

2.01       1.06      277       8290    10210    580

                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

1.85       0.210     34       2530      6800      110

                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

1.96       0.244      72        660      3160       360

                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

2.75      0.916     431       2760     6570       260

                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

1.77       0.169     44        830      5840       130

                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

2.28       0.182     20        950      1940       100

                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

2.71       0.333     28        550      1380        110

                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

3.5        0.172      11         100      880         30

                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

 1.23     0.370       58      3235      4224      1380

                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

 1.69     0.450      203     2426      3246     1469

                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

 1.73     0.139      51        70          250        70

                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

 2.2         0.506     126    270         700         30

                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

 2.02    0.376        42       1200      3100        200

                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

 2.30     0.760      213      1900    11500      500

                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

 1.53     0.130      34       1200      6100        300

                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

 2.77     0.704      146      3400     4000       300

                         Leyes  en   ppm

Ancho      Au        Ag        Pb         Zn          Cu

 2.7        0.953     289      800       2300       200


